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Aplicaciones Industriales

En el ramo de los minerales industriales, algunas aplicaciones son: 

Fluorita con densidad de 3.1, es separado de ganga calcárea o de sílice 
con gravedades de 2.7 o menos. 

Magnetita es separada de dolomita, pizarra y cuarzo. 

Granate conteniendo 10 a 12% de almandita de una roca metamórfica 
que contiene principalmente hornblenda y feldespatos. 

La grava puede ser separada de la pizarra, ya que si esta se incorpora al 
concreto reduce la resistencia del primero a la compresión. 
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